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1. 參照規範參照規範參照規範參照規範 

工程規格。 

 

2. 審批程序審批程序審批程序審批程序 

防水膜材料製造商手冊。 

對於審批建議所用之材料，應考慮有關之工程規格說明。 

 

3. 驗收程序驗收程序驗收程序驗收程序  

每 500 m2
塗層面積作一個厚度測試。 

對於每一測試，應從塗有防水膜面積取十塊防水膜。 

該十塊防水膜應從垂直面、水平面及認為會出現滲漏之地區抽取，例如施工縫。 

 

4. 合格準則合格準則合格準則合格準則 

十塊防水膜之平均厚度應大於規定厚度以及所有防水膜不少於規定厚度之百分之八十。 

假設測試結果不符合要求，應額外添加塗層及重試。 


